

indice de réfraction de quelques milieux transparents


	MILIEUX
	INDICE DE RÉFRACTION (N)

	vide
	1

	air
	1,00

	eau
	1,33

	verre
	1,50 à 1,70

	plexiglas
	≈ 1,4

	diamant
	2,43

	éthanol
	1,36

	cyclohexane
	1,43

	glycérine
	1,47

	zircon
	1,92

	
	

	
	

	
	

	
	


